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MATERIAL C Si Mn P S Cr Mo Ni Dureza
Material Hardness

luisaparicio_catalogo_08.qxd:luisaparicio_catalogo_04.qxd  15/3/10  10:02  Página 4

AISI 1010 0,10 0,30 0,45 0,45 55-65 HRC

AISI 1085        0,85 0,35 0,60 0,02 0,02 59-66 HRC

AISI 52100 0,90 0,15 0,25 0,025 0,025 1,30 60-66 HRC
1,10 0,35 0,45 max max 1,60


